RURY | KSZTALTKI CISNIENIOWE

Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC

GAMRAT SA produkuje rury z PVC-U dla
trzech zakreséw cisnien roboczych: 0,6;
1,0 oraz 1,6 MPa. Rury cisnieniowe pro-
dukowane sa metoda wyttaczania z PVC
z dodatkiem stabilizatorow, barwnikow
i srodkéw smarnych. Sa barwy popielatej
o gfadkiej powierzchni wewnetrznej i ze-
wnetrznej.

Rury o $rednicy od 63 mm na jednym kon-
cu posiadaja uformowany kielich z row-
kiem na uszczelke gumowa. Elementem ta-
czacym i uszczelniajgcym jest uszczelka ze
specjalnej gumy o profilowanym ksztatcie,
ktdrg umieszcza sie w rowku kielicha. Zta-
cze tego typu jest potaczeniem roztagcznym
umozliwiajagcym wzajemne przesuniecie
czesci rurociagu i kompensacje wydtuzen.
Rury z PVCG-U mozna réwniez taczy¢ z ar-
matura tradycyjna (zeliwna, stalowa).
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Temperatura stosowania rur wynosi max.
45°C.

Dopuszczalne cisnienie robocze maleje
wraz ze wzrostem temperatury, dla ktorej
przeznaczona jest instalacja.

Wartos¢ wspotczynnikow przeliczenio-
wych cisnienia nominalnego na robocze
dla roznych zakresow temperatury wody
podaje tabela.

Temperatura (°C)

Wspotczynnik k"

20 1,0
25 1,0
30 0,9
35 0,8
40 0,7
45 0,63

taczenie na uszczelke gumowa

Po oczyszczeniu kielicha rury lub ksztatt-
ki nalezy wtozy¢ uszczelke w suchy ro-

ziemnych przewododw i sieci na terenach
podlegajacych wptywom eksploatacji
gorniczej. Zmodyfikowanie gteboko-
sci kielicha umozliwia zastosowanie rur
i ksztattek z PVC-U rodzaju ,WK" na tere-
nach podlegajacych wptywom deformacji
ciagtej o intensywnosci odpowiadajacej IV
kategorii terenu.

Rury ci$nieniowe z PVC-U rodzaju ,WK"
stosuje sie do budowy sieci wody pitnej
oraz innych cieczy o cisnieniu roboczym
0,6; 1,01 1,6 MPa o temperaturze 20°C.
Niezaleznie od ogolnych zalet, wyrdznia-
jacych rury z tworzyw sztucznych spo-
$rod rur z innych materiatéw, rurociagi
wykonane z rur PVC-U rodzaju ,WK" nie
wymagaja dodatkowych urzadzen kom-
pensujacych, koniecznych na terenach
gorniczych w przypadku innych rozwig-
zan konstrukcyjnych.

Rury Gamrat cisnieniowe
z PVC-U rodzaj ,WK"
PN 6 (SDR 41)

wek k.ieli'cha czgscig g,ru.bszq’do t’y’ru. Dla i g(mm) Masa 1 mb
utatwienia mozna jg scisna¢ w 6semke. (kg)
Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng 9Q+0.3 * 2,8%05 1,20
strone konca rury, smarujac srodkiem 11004 2 7405 143
poslizgowym dla zwiekszenia poslizgu, E— 4:0*"'6 3:05
dokona¢ potaczen przez wcisniecie rury o os
w kielich na odpowiednia gtebokosc. 225™ 5,5 5,91
Uszczelki w rurach i ksztattkach monto- 280+°° 6,909 9,19
wane sg fabrycznie. 315+1.0 7,7+10 11,56
. 400*"2 9,82 18,68
Rury cisnieniowe B 450*".° 11,043 23,61
V4 PVC'U rOdzaj ,,WK 500+1.° 12,3+1,5 29,44
630*".° 15,4+18 46,60
GAMRAT SA jest jedynym w Polsce pro- . :
ducentem systemow rurowych z PVCG-U ~ * SDR 33 (typ 100)
rodzaju ,WK" stuzacych do budowy pod-
Pierscien oporowy z PVC-U
\
|
\
‘ =
\
\
d g
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d mm 161 226 281 316 451
g mm 6,2 86 10,7 12,1 17,2
h mm 17 19 20 24 34
uszczelka gumowa
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pierécien /, H ‘
dociskowy z PVC Hon

potozenie montazowe

Rury Gamrat cisnieniowe
z PVC-U rodzaj ,, WK"
PN 10 (SDR 26)

D (mm) g (mm) Mas(i;) 10
63+0.3 * 3,0*0'5 0,88
90+0.3 * 4’3+o,7 1,80
110+%4 4,2+07 2,18
160+°5 6,2+%° 4,65
225%07 8,611 9,03
280+0° 10,7+13 14,11
315+1.° 12,1415 17,85
400+1:2 15,3*18 28,68
450+1.° 7 228 38,27
500+"° 19,1+21 45,63
630*"° 24,1+27 71,69

* SDR 21 (typ 100)

Rury Gamrat cisnieniowe z PVC-U
rodzaj ,, WK"
PN 16 (SDR 17)

D (mm) g (mm) Mas(i;) mb
110+%4 6,679 3,27
160%%3 9,5+12 6,84
225+07 13,4+16 13,69

Standardowa montazowa dtugosc rur dla
wszystkich zakresow cisnien roboczych
L=6m+0,02m.

Cisnienie nominalne jest to maksymalne
cisnienie robocze w temperaturze 20°C.
Gtebokosc kielicha rur rodzaju ,,WK" jest
powigkszona o 110 mm w stosunku do
kielicha rury typowej.

Elementy uszczelnienia zlacza dla rur
rodzaju , WK"

Dla srednic od 63 do 450 mm stosowana
jest uszczelka elastomerowa z EPDM.

Uwaga: Przy montazu rurociggu rodzaju
S WK"” w zakresie srednic 160—450 mm kie-
runek zaktadania uszczelki jest odwrotny.
Dla srednic 63—110 mm uszczelke zaktada
sie w sposob tradycyjny.

Uwaga: Dla srednicy rur 500 i 630 mm
stosowana jest uszczelka z wewnetrznym
dzielonym pierscieniem rozpreznym, mon-
towana fabrycznie.

Montaz ztaczy w rurociagach @ 160-450
mm, uktadanych na terenach podlegaja-
cych wptywom eksploatacji gorniczej,
rozni sie od montazu rurociaggow tradycyj-
nych nastepujacymi elementami: uszczel-
ka umieszczana jest w rowku kielicha
odwrotnie tj. zbieznoscig do wewnatrz,
a nastepnie do rowka wprowadzany jest
pierscien oporowy z PVC-U.
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Ksztattki cisnieniowe

“
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z PVC-U Na ,s,pecjalne ;_améwienie istnieje rpo?li: i
wos¢ produkgji tych ksztattek dla cisnien
o roboczych 0,6 MPa i 1,6 MPa oraz dla rur 63 2 0,26
Ksth’ftk! cisnieniowe dla rur”2 I?VC—U pro- wydtuzonym kielichem rodzaju , WK". 90 3 063
dukuje sie standardowo na cisnienie robo- !

cze 1 MPa. Wymiary kielichow ksztattek 110 4 0,75
jak dla kielicha rury. 125 4 1.03
Ztaczki dwukielichowe PN 10 140 > 1,52

160 5 2,31

200 6 3,51

225 7 514

250 8 6,42

280 8 8,08
315 8 11,22
450 8 2517

D - Srednica zewnetrzna
Z - dtugosc¢ montazowa

L Waga kg/
szt

| ‘ 63 245 0,25
90 262 0,59

110 | 285 0,73

Nasuwki kielichowe PN 10 125 287 0,94

140 | 385 137

160 | 335 1,82

200 | 369 3,14

225 | 400 4,09

250 | 450 577

! ! 280 | 455 7,30
el ey S A Ko il g gl 315 | 490 | 10,10
o ] I 400 | s60 | 17,97
Lo | 450 | 610 | 2422
e il g St el ok A e

' L ' 630 740 | 59,28

L - dtugosc¢ montazowa
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tuki jednokielichowe PN 10

Minimalny

Srednica o
promien

nominalna

Minimalna dtugosc¢ projektowa

tuku Zd,min.

63 221 46 0,45 68 0,49 84 0,53 117 0,59 246 0,87
90 315 66 1,05 97 1,18 120 1,28 166 1,47 351 2,26
110 385 81 1,42 119 1,63 147 1,78 203 2,05 429 3,27
125 438 92 1,86 135 2,23 167 2,46 231 2,83 488 4,62
140 490 103 2,44 151 2,91 187 3,37 259 3,89 546 6,44
160 560 118 3,36 173 4,40 214 5,01 296 5,70 624 9,33
200 700 147 6,42 216 1,83 268 8,77 370 10,38 780 17,62
225 788 166 9,03 243 10,73 301 11,90 416 14,42 878 24,41
250 875 184 13,13 270 14,25 334 15,88 462 18,93 975 32,62
280 980 206 16,11 302 19,82 375 22,11 518 26,95 1092 44,68
315 1103 232 22,80 340 217,56 421 30,84 583 37,71 1229 65,55
400 1400 295 43,43 432 52,63 535 59,36 740 71,96 - -
450 1575 332 59,25 486 72,75 602 81,93 832 101,55 = =
500 1750 369 94,30 540 104,78 669 130,97 925 157,17 1950 209,56

Normy, atesty, dokumenty zwigzane z rurami i ksztattkami cisnieniowymi z PVC-U

+ PN-EN ISO 1452 — Systemy przewodowe ze zmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody
 Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci stosowania rur cisnieniowych z PVC-U produkcji GAMRAT SA

na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej
+ Atest PZH Warszawa
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