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GAMRAT SA

to firma dziatajgca od 1937 roku. Przez ponad 80 lat istnienia i preznego rozwoju zdobylismy wiedze i do-
Swiadczenie, ktére pozwolity nam stac sie jedng z najwiekszych firm przetwérstwa tworzyw sztucznych na
potrzeby budownictwa, gtdwnie infrastruktury spotecznej i uzytecznosci publiczne;j.

Wysokie kwalifikacje naszych pracownikdw, jak rowniez ciggle unowoczesniane technologie sprawity, ze pro-
dukowane przez nas wyroby, w tym weze zbrojone i przewody elastyczne z PVC, spetniajg wymogi najwyz-
szych norm oraz daja naszym Klientom dtugoletnig satysfakcje z ich uzytkowania. Potwierdzeniem wysokiej
jakosci oferowanych produktéw jest uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarzgdzania Jakoscig ISO 9001:2015 oraz
pochlebne opinie uzytkownikow. GAMRAT SA jest firma przyjazna $rodowisku, o czym $wiadczy przyznany
firmie Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 a takze fakt, iz nasze produkty dzieki
zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan technologicznych podlegajg procesowi recyklingu.

Przedstawione w niniejszym katalogu produkty sa przeznaczone do zastosowania w wielu dziedzinach prze-
mystu w zaleznoéci od specyficznych wymagan, jakie stawiaja poszczegdlne branze.

Wychodzgc naprzeciw Panstwa oczekiwaniom, polecamy nie tylko wysokiej jakosci wyroby, ale rowniez
stuzymy profesjonalnym doradztwem technicznym wysoko kwalifikowanej kadry, ktéra udzieli Panstwu
wyczerpujacych informacji na temat oferowanych wezy. Liczymy réwniez na Panstwa uwagi i sugestie, ktére
pomoga nam jeszcze lepiej spetniac Panstwa oczekiwania.

Zapraszamy do wspdtpracy.

GAMRAT S.A. is a company operating since 1937. For over 80 years of existence and resilient development
we have gained knowledge and experience that allowed us to become one of the largest company processing
plastics for the needs of the construction industry, mainly of social infrastructure and public utilities.

High qualifications of our employees as well as constantly modernized technologies made our products,
including PVC reinforced hoses and flexible pipes, meet the highest standards and give our customers long-
-term satisfaction from their use. Confirmation of the high quality of our products offered is the obtaining of
the Certificate of Quality Management System ISO 9001:2015 and flattering opinions of users. GAMRAT SA is
an environmentally friendly company, as evidenced by the Certificate of Environmental Management System
ISO 14001:2015 awarded to the company and the fact that our products are recyclable thanks to the use of
modern technological solutions

The products presented in this catalogue are intended to be used in many areas of industry, depending on
the specific requirements of each branch.

In order to meet your expectations we not only recommend high quality products but also offer professio-
nal technical advice of highly qualified staff who will provide you with exhaustive information on the offered

hoses. We also hope for your comments and suggestions that will help us to better meet your expectations.

We invite you to cooperation.

WEZE | PRZEWODY ELASTYCZNE Z PVC
PVC HOSES AND FLEXIBLE PIPES
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GAMRAT ECOGARDEN

DO TRANSPORTU WODY DO POMP | HYDROFOROW
FOR SUPPLYING WATER TO PUMPS AND HYDROPHORES

| gamrat.pl

$cianki z transparentnego
zmiekczonego PVC

wall made of transparent softened PVC

powierzchnia wewnetrzna gladka

smooth inner surface
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wariant 1. Mosiezny zawér zwrotny z sitkiem, G d
zlaczka przejSciowa 1” oraz sSrubunek W a r e n
variant 1. Brass check valve with strainer,
1” union and threaded fitting

tworzywo PVC | spiralna konstrukcja

reinforced PVC material | helical design
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wariant 2. Zawér zwrotny z PVC z sitkiem, zlgczka wariant 3.
przejSciowa 1” oraz Srubunek Dwie zlaczki przejsSciowe 1”
variant 2. PVC check valve with a strainer, 1” union variant 3. Two 1” unions

and threaded fitting



ECOGARDEN | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes gv Gamrat

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

Q ©® © D[

25 mm 20 mm + 0,75 mm 2,5 mm 0,3 g/m 0,73 MPa 100 mm

32 mm 25 mm + 1,25 mm 3,5 mm 0,44 g/m 0,73 MPa 125 mm

Tolerancja grubosci écianki + 5% | Wspotczynnik bezpieczerstwa 1: 3 | Promien zgiecia w temperaturze -10°C wynosi 20 x $Srednica wewnetrzna weza
Wall thickness tolerance +5% | Safety factor 1 : 3 | Bending radius at temperature of —10°C = 20 x hose inner diameter

Waz ecoGarden o Srednicy zewnetrznej 25 lub 32 mm, wyposazony jest w koncéwki z gwintem 1” i oferowany jest
w odcinkach 4 m lub 7 m, w trzech wariantach:

1.Z mosieznym zaworem zwrotnym z sitkiem, ztaczka przejéciowa 1” oraz srubunkiem
2.Z zaworem zwrotnym z PVC z sitkiem, ztaczka przejéciowa 1” oraz $rubunkiem

3. Z dwoma ztaczkami przejsciowymi 1”

The ecoGarden hose, 25 or 32 mm outer diameter, has 1” threaded ends and is sold in 4 m or 7 m lengths, in three versions:

1. with a brass check valve with a strainer, 1" union and threaded fitting
2. with a PVC check valve with a strainer, 1” union and threaded fitting
3. with two 1” unions
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GAMRAT HYDRO
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powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC

DO TRANSPORTU WODY | MATERIALOW STALYCH

%,
A FraLano®

FOR CARRYING WATER AND SOLID MATERIALS

$cianki z transparentnego zmiekczonego PVC
wall made of transparent softened PVC
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STRUKTURA:
Scianki koloru zielonego z transparentnego zmiekczonego

PVC, biata spirala z twardego PVC, powierzchnia wewnetrzna
gtadka.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C

ODPORNOSC NA ZGINANIE:

Odcinek weza poddany zginaniu do $rednicy podanej w opi-
sach, nie powinien ulec zatamaniu ani spekaniu i powinien
przejs¢ pomysinie badanie préobne okreslone w normie ISO
1746.

ODPORNOSC NA PODCISNIENIE:

Na wezu poddanemu dziataniu podciénienia, w temperatu-
rze 23°C, o wartoéci 65 kPa, (ciénienie absolutne 35 kPa) nie
powinny wystapic¢ wklesniecia ani pekniecia.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017

STRUCTURE:
Green wall made of transparent softened PVC, white helix

made of hard PVC, smooth inner surface.

WORKING TEMPERATURE RANGE:
-10°C to +55°C

BENDING RESISTANCE:

A piece of hose subjected to bending up to the radius speci-
fied in the descriptions shall not kink or crack and shall pass
the test specified in ISO 1746.

RESISTANCE TO NEGATIVE PRESSURE:

When the hose is subjected to a negative pressure, at 23°C,
of 65 kPa (absolute pressure 35 kPa) no collapse or fracture
shall appear on the hose.

QUALITY REQUIREMENTS:
PN-EN ISO 3994: 2014 | TWT-ZR-1/2017



HYDRO | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes {v Gamrat

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

)
23°c
20 mm + 0,75 mm 3,20 mm 270 g/m 0,56 MPa 0,16 MPa 100 mm
25 mm + 1,25 mm 3,30 mm 300 g/m 0,56 MPa 0,16 MPa 125 mm
32 mm + 1,25 mm 3,40 mm 400 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 160 mm
35 mm +1,25 mm 3,50 mm 470 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 175 mm
38 mm + 1,50 mm 3,50 mm 500 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 190 mm
40 mm + 1,50 mm 3,60 mm 540 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 200 mm
50 mm +1,50 mm 4,00 mm 765 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 250 mm
63 mm + 1,50 mm 4,20 mm 990 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 315 mm
75 mm + 2,00 mm 4,50 mm 1260 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 375 mm
80 mm + 2,00 mm 4,80 mm 1440 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 400 mm
90 mm + 2,00 mm 5,20 mm 1620 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 450 mm
100 mm + 2,00 mm 5,50 mm 1980 g/m 0,23 MPa 0,08 MPa 500 mm
110 mm + 2,00 mm 5,60 mm 2250 g/m 0,23 MPa 0,08 MPa 550 mm
125 mm + 2,00 mm 5,80 mm 2880 g/m 0,23 MPa 0,08 MPa 625 mm
150 mm + 2,00 mm 6,60 mm 3870 g/m 0,20 MPa 0,06 MPa 750 mm
160 mm + 2,00 mm 6,70 mm 4400 g/m 0,20 MPa 0,06 MPa 800 mm
200 mm + 2,00 mm 7,00 mm 5850 g/m 0,20 MPa 0,06 MPa 1000 mm

Tolerancja grubosci $cianki £ 5% | Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1: 3 | Promien zgiecia w temperaturze -10°C wynosi 20 x srednica wewnetrzna weza
Wall thickness tolerance +5% | Safety factor 1: 3 | Bending radius at temperature of -10°C = 20 x hose inner diameter
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GAMRAT AGRO TYP

2

DO TRANSPORTU WODY PRZEMYSLOWEJ | MORSKIEJ,
ROZPUSZCZALNIKOW CHEMICZNYCH, NAWOZOW SZT
MATERIALOW SCIERNYCH, SRODKOW OCHRONY ROSL

powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface
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PASZ, SCIEKOW, SZLAMOW, SLABYCH
UCZNYCH | NATURALNYCH,
IN.
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A Fra a0 ®

FOR CARRYING INDUSTRIAL AND SEA WATER, FODDER, SEWAGE, SLUDGE, WEAK CHEMICAL
SOLVENTS, ARTIFICIAL AND NATURAL FERTILIZERS, ABRASIVE MATERIALS, PLANT PROTECTION AGENTS.

$cianki ze zmigkczonego PVC
wall made of softened PVC

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC
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STRUKTURA:
Scianki koloru zielonego ze zmiekczonego PVC, biala spirala

z twardego PVC, powierzchnia wewnetrzna gtadka.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C

ODPORNOSC NA ZGINANIE:
Odcinek weza poddany zginaniu do $rednicy podanej w opi-
sach, nie powinien ulec zatamaniu ani spekaniu i powinien

przej$¢ pomyslnie badanie prébne okreélone w normie ISO
1746.

ODPORNOSC NA PODCISNIENIE:

Na wezu poddanemu dziataniu podciénienia, w temperatu-
rze 23°C, o wartoéci 65 kPa, (ciénienie absolutne 35 kPa) nie
powinny wystapic¢ wklesniecia ani pekniecia.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017

STRUCTURE:

Green wall made of softened PVC, white helix made of hard

PVC, smooth inner surface.

WORKING TEMPERATURE RANGE:
=10FC o) +555C

BENDING RESISTANCE:

A piece of hose subjected to bending up to the radius speci-
fied in the descriptions shall not kink or crack and shall pass
the test specified in ISO 1746.

RESISTANCE TO NEGATIVE PRESSURE:

When the hose is subjected to a negative pressure, at 23°C,
of 65 kPa (absolute pressure 35 kPa) no collapse or fracture
shall appear on the hose.

QUALITY REQUIREMENTS:
PN-EN ISO 3994: 2014 | TWT-ZR-1/2017



AGRO TYP 2 | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes gv Gamrat

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

)
23°C
20 mm + 0,75 mm 3,30 mm 335 g/m 0,73 MPa 0,21 MPa 100 mm
25 mm +1,25 mm 3,70 mm 400 g/m 0,73 MPa 0,21 MPa 125 mm
32 mm + 1,25 mm 4,20 mm 580 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 160 mm
35 mm + 1,25 mm 4,20 mm 610 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 175 mm
38 mm + 1,50 mm 4,20 mm 680 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 190 mm
40 mm + 1,50 mm 4,50 mm 710 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 200 mm
50 mm + 1,50 mm 4,80 mm 970 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 250 mm
63 mm + 1,50 mm 5,40 mm 1405 g/m 0,50 MPa 0,15 MPa 315 mm
75 mm + 2,00 mm 5,50 mm 1680 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 375 mm
80 mm +2,00mm 5,80 mm 1795 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 400 mm
90 mm + 2,00 mm 6,20 mm 2055 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 450 mm
100 mm +2,00 mm 6,70 mm 2600 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 500 mm
110 mm + 2,00 mm 6,70 mm 2910 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 550 mm
125 mm +2,00 mm 7,20 mm 3395 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 625 mm
150 mm + 2,00 mm 8,40 mm 5000 g/m 0,26 MPa 0,08 MPa 750 mm
160 mm + 2,00 mm 8,50 mm 5500 g/m 0,26 MPa 0,08 MPa 800 mm
200 mm + 2,00 mm 10,00 mm 7560 g/m 0,26 MPa 0,08 MPa 1000 mm

Tolerancja grubosci scianki £ 5% | Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1: 3 | Promien zgiecia w temperaturze -10°C wynosi 20 x $rednica wewnetrzna weza
Wall thickness tolerance +5% | Safety factor 1: 3 | Bending radius at temperature of -10°C = 20 x hose inner diameter
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GAMRAT AGRO TYP 3

powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC

DO TRANSPORTU WODY PRZEMYSLOWEJ | MORSKIEJ, PASZ, SCIEKOW,SZLAMOW, SLABYCH
ROZPUSZCZALNIKOW CHEMICZNYCH, NAWOZOW SZTUCZNYCH | NATURALNYCH,
MATERIALOW SCIERNYCH, SRODKOW OCHRONY ROSLIN.

PEL

(o)
vy

%,
A Fra a0 ®

FOR CARRYING INDUSTRIAL AND SEA WATER, FODDER, SEWAGE, SLUDGE, WEAK CHEMICAL
SOLVENTS, ARTIFICIAL AND NATURAL FERTILIZERS, ABRASIVE MATERIALS, PLANT PROTECTION AGENTS

$cianki ze zmigkczonego PVC
wall made of softened PVC
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STRUKTURA:
Scianki koloru zielonego ze zmiekczonego PVC, biala spirala

z twardego PVC, powierzchnia wewnetrzna gtadka.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-10°C DO +55°C

ODPORNOSC NA ZGINANIE:

Odcinek weza poddany zginaniu do $rednicy podanej w opi-
sach, nie powinien ulec zatamaniu ani spekaniu i powinien
przej$¢ pomysinie badanie prébne okreslone w normie ISO
1746.

ODPORNOSC NA PODCISNIENIE:

Na wezu poddanemu dziataniu podcisnienia, w temperatu-
rze 23°C, o wartoéci 80 kPa, (ci$nienie absolutne 20 kPa) nie
powinny wystapic¢ wklesniecia ani pekniecia.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017

STRUCTURE:
Green wall made of softened PVC, white helix made of hard

PVC, smooth inner surface.

WORKING TEMPERATURE RANGE:
-10°C to +55°C

BENDING RESISTANCE:

A piece of hose subjected to bending up to the radius speci-
fied in the descriptions shall not kink or crack and shall pass
the test specified in ISO 1746.

RESISTANCE TO NEGATIVE PRESSURE:

When the hose is subjected to a negative pressure, at 23°C,
of 80 kPa (absolute pressure 20 kPa) no collapse or fracture
shall appear on the hose.

QUALITY REQUIREMENTS:
PN-EN ISO 3994: 2014 | TWT-ZR-1/2017



AGRO TYP 3 | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes {v Gamrat

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

N
23°C
20 mm + 1,25 mm 4,30 mm 415 g/m 0,93 MPa 0,26 MPa 160 mm
25 mm + 1,25 mm 4,60 mm 555 g/m 0,93 MPa 0,26 MPa 200 mm
32 mm +1,25 mm 4,80 mm 680 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 256 mm
35 mm +1,25 mm 4,80 mm 730 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 280 mm
38 mm + 1,50 mm 4,80 mm 775 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 304 mm
40 mm + 1,50 mm 4,90 mm 825 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 320 mm
50 mm + 1,50 mm 5,60 mm 1165 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 400 mm
63 mm + 1,50 mm 5,90 mm 1700 g/m 0,60 MPa 0,20 MPa 504 mm
75 mm + 2,00 mm 6,30 mm 1940 g/m 0,50 MPa 0,16 MPa 600 mm
80 mm +2,00 mm 6,50 mm 2135 g/m 0,50 MPa 0,16 MPa 640 mm
90 mm +2,00 mm 6,90 mm 2425 g/m 0,50 MPa 0,16 MPa 720 mm
100 mm + 2,00 mm 7,70 mm 3200 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 800 mm
110 mm + 2,00 mm 8,10 mm 3500 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 880 mm
125 mm + 2,00 mm 8,50 mm 4075 g/m 0,40 MPa 0,13 MPa 1000 mm
150 mm + 2,00 mm 9,40 mm 6110 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 1200 mm
160 mm + 2,00 mm 9,50 mm 6800 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 1280 mm
200 mm + 2,00 mm 11,30 mm 8730 g/m 0,30 MPa 0,10 MPa 1600 mm

Tolerancja grubosci écianki + 5% | Wspotczynnik bezpieczenstwa 1: 3 | Promien zgiecia w temperaturze -10°C wynosi 32 x Srednica wewnetrzna weza
Wall thickness tolerance + 5% | Safety factor 1 : 3 | Bending radius at temperature of -10°C = 32 x hose inner diameter
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GAMRAT SANIT

DO WYKONYWANIA INSTALACJI HYDRO - SANITARNYCH W BASENACH, 1’%:94 g
WANNACH Z HYDROMASAZEM | INNYCH URZADZENIACH SANITARNYCH. Fraiany
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vy

PEL

FOR HYDRO-SANITARY INSTALLATIONS IN SWIMMING POOLS, WHIRLPOOL BATHS AND
OTHER SANITARY FACILITIES.

$cianki ze zmigkczonego PVC
wall made of softened PVC

powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC
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STRUKTURA:

Biata spirala z twardego PVC, $cianka koloru biatego

STRUCTURE:
White wall made of softened PVC, white helix made of hard

ze zmiekczonego PVC, powierzchnia wewnetrzna gladka. PVC, smooth inner surface.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: WORKING TEMPERATURE RANGE:

-10°C DO +55°C

ODPORNOSC NA PODCISNIENIE:

Na wezu poddanemu dziataniu podcisnienia, w temperaturze
23°C, o wartoséci 65 kPa, nie powinny wystapi¢ wklesniecia
ani pekniecia.

METODY LACZENIA:

Kleje z zastosowaniem ksztattek cisnieniowych PVC-U.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017

-10°C to +55°C

RESISTANCE TO NEGATIVE PRESSURE:

When the hose is subjected to a negative pressure, at 23°C,
of 65 kPa no collapse or fracture shall appear on the hose

METHODS OF CONNECTING:
Bonding using PVC-U pressure fittings.

QUALITY REQUIREMENTS:
PN-EN ISO 3994: 2014 | TWT-ZR-1/2017



SANIT | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes gv Gamrat

Weze Gamrat Sanit, dzieki swojej elastycznosci, pozwalajg zredukowac
czas wykonania instalacji oraz ilo$¢ ztaczy.

Gamrat Sanit hoses, thanks to their flexibility, allow for a reduction in in-
stallation time and the number of connections.

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

© Q @ @&

20 mm 25 mm 0,56 MPa 0,16 MPa 270 g/m 100 mm
27 mm 32 mm 0,56 MPa 0,16 MPa 310 g/m 135 mm
42 mm 50 mm 0,40 MPa 0,13 MPa 745 g/m 210 mm

Tolerancja grubosci écianki + 5% | Wspodtczynnik bezpieczenstwa 1: 3
Wall thickness tolerance + 5% | Safety factor 1: 3

I (3



GAMRAT WENT

DO USUWANIA KURZU | OPAROW ORAZ W SPRZECIE DO ODKURZANIA.
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FOR REMOVING DUST, FUMES AND IN VACUUMING DEVICES.

$cianki ze zmigkczonego PVC
wall made of softened PVC

powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC

STRUKTURA: STRUCTURE:

Scianka koloru szarego ze zmickczonego PVC, biata spirala Gray wall made of transparent softened PVC, white helix
z twardego PVC, powierzchnia wewnetrzna gtadka. made of hard PVC, smooth inner surface.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: WORKING TEMPERATURE RANGE:

-10°C DO +55°C -10°C to +55°C

ODPORNOSC NA PODCISNIENIE: RESISTANCE TO NEGATIVE PRESSURE:

Na przewodzie poddanemu dziataniu podciénienia przez 10 When the pipe is subjected to a negative pressure for
min. w temperaturze 23°C, o wartoéci zaleznej od przewodu: 10 minutes, at 23°C, of a values depending on its type:

- typ $redni - 50 kPa, (ci$nienie absolutne 50 kPa)
- typ ciezki - 60 kPa, (ci$nienie absolutne 40 kPa)
nie powinny wystapic¢ wklesniecia ani pekniecia.

- medium type - 50 kPa (absolute pressure 50 kPa),
- heavy type - 60 kPa (absolute pressure 40 kPa),
no collapse or fracture shall appear on the pipe.
PALNOSC:

FLAMMABILITY:
Wyréb uzyskat klasyfikacje palnosci V-2. Badania wg PN-EN

60695 11102010 dnowiadaiace badaniUie stardardBiE The product.obtamed the V-2 flammability classification. .
94) Tests according to PN-EN 60695-11-10-2014 (corresponding

to the test according to the UL 94 standard)
WYMAGANIA JAKOSCIOWE:

QUALITY REQUIREMENTS:
TWT-ZR-1/2017

TWT-ZR-1/2017

14



WENT | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes {v Gamrat
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PARAMETRY TECHNICZNE - TYP SREDNI PARAMETRY TECHNICZNE - TYP CIEiKI

TECHNICAL DATA - MEDIUM TYPE TECHNICAL DATA - HEAVY TYPE
@ 23°c @ 23°C
25 mm + 1,25 mm 220 g/m 60 mm 25 mm + 1,25 mm 297 g/m 80 mm
32 mm + 1,25 mm 300 g/m 80 mm 32 mm +1,25 mm 300 g/m 110 mm
40 mm + 1,50 mm 410 g/m 100 mm 40 mm + 1,50 mm 420 g/m 140 mm
50 mm + 1,50 mm 510 g/m 125 mm 50 mm +1,50 mm 605 g/m 175 mm
63 mm +1,50 mm 690 g/m 155 mm 63 mm +1,50 mm 800 g/m 220 mm
75 mm +1,50 mm 830 g/m 195 mm 75 mm +1,50 mm 1000 g/m 275 mm
80 mm +2,00 mm 980 g/m 210 mm 80 mm +2,00 mm 1100 g/m 300 mm
90 mm + 2,00 mm 1130 g/m 245 mm 90 mm +2,00 mm 1440 g/m 350 mm
100 mm + 2,00 mm 1310 g/m 280 mm 100 mm + 2,00 mm 1620 g/m 400 mm
110 mm + 2,00 mm 1480 g/m 315 mm 110 mm + 2,00 mm 1680 g/m 450 mm
125 mm + 2,00 mm 1730 g/m 370 mm 125 mm + 2,00 mm 1950 g/m 525 mm
150 mm + 2,00 mm 2190 g/m 460 mm 150 mm +2,00 mm 2800 g/m 650 mm
160 mm + 2,00 mm 2500 g/m 490 mm 160 mm + 2,00 mm 4000 g/m 700 mm
200 mm + 2,00 mm 3380 g/m 630 mm 200 mm + 2,00 mm 5400 g/m 900 mm

I (>



GAMRAT WENT-SEL
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FOR REMOVING DUST AND FUMES.

Scianki ze zmigkczonego PVC
wall made of softened PVC

powierzchnia wewnetrzna gladka
smooth inner surface

spirala z twardego PVC
helix made of hard PVC

WENT-SEL

STRUKTURA: STRUCTURE:

Scianka koloru czarnego ze zmiekczonego PVC, biata spirala Black wall made of softened PVC, white helix made of hard
z twardego PVC, powierzchnia wewnetrzna gtadka. PVC, smooth inner surface

ZAKRES TEMPERATURY PRACY: WORKING TEMPERATURE RANGE:

-10°C DO +55°C -10°C to +55°C

PALNOSC: FLAMMABILITY:

Wyréb uzyskat klasyfikacje palnosci V-2. Badania wg PN-EN The product obtained the V-2 flammability classification.
60695-11-10-2014 (odpowiadajgce badaniu wg standardu UL Tests according to PN-EN 60695-11-10-2014 (corresponding
94) to the test according to the UL 94 standard)
WYMAGANIA JAKOSCIOWE: QUALITY REQUIREMENTS:

TWT-ZR-1/2017 TWT-ZR-1/2017

16
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PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

© =

23°c
23°Cc VN
25 mm + 1,25 mm 160 g/m 25 mm 40 kPa
32 mm +1,25mm 210 g/m 32 mm 40 kPa
40 mm +1,50 mm 280 g/m 40 mm 35 kPa
50 mm +1,50 mm 380 g/m 50 mm 35 kPa
63 mm + 1,50 mm 520 g/m 63 mm 30 kPa
75 mm +1,50 mm 640 g/m 75 mm 30 kPa
80 mm + 2,00 mm 720 g/m 80 mm 30 kPa
90 mm +2,00 mm 820 g/m 90 mm 30 kPa
100 mm + 2,00 mm 1000 g/m 100 mm 30 kPa
110 mm +2,00 mm 1100 g/m 115 mm 30 kPa
125 mm + 2,00 mm 1240 g/m 135 mm 30 kPa
150 mm +2,00 mm 1700 g/m 175 mm 30 kPa
160 mm + 2,00 mm 1880 g/m 200 mm 30 kPa
200 mm +2,00 mm 2300 g/m 350 mm 25 kPa

I |/
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GAMRAT CLIMA-WENT

KOTLOW | POMP CIEPLA.

AND HEAT PUMPS.

powierzchnia wewnetrzna gladka

smooth inner surface

spirala z twardego PVC

helix made of hard PVC

DO ODPROWADZANIA KONDENSATU Z URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH, CHLODNICZYCH,

el

FOR DRAINING CONDENSATE FROM AIR CONDITIONING, COOLING UNITS, BOILERS

$cianki ze zmigkczonego PVC

wall made of softened PVC

18

STRUKTURA:

Scianka koloru biatego ze zmiekczonego PVC, biata spirala
z twardego PVC. Scianka wewnetrzna gladka, écianka
zewnetrzna karbowana.

ZAKRES TEMPERATURY PRACY:
-20°C DO +55°C

ODPORNOSC NA ZGINANIE:

Odcinek weza poddany zginaniu do $rednicy podanej w opi-
sach, nie powinien ulec zatamaniu ani spekaniu i powinien
przej$¢ pomysinie badanie prébne okreslone w I1SO 1746.

PALNOSC:

Wyréb uzyskat klasyfikacje palnosci V-2. Badania wg PN-EN
60695-11-10-2014 (odpowiadajace badaniu wg standardu UL
94)

WYMAGANIA JAKOSCIOWE:
PN-EN ISO 3994:2014 | TWT-ZR-1/2017

STRUCTURE:

White walls made of softened PVC, white spiral with hard
PVC, smooth internal surface, corrugated outer wall

PRIVACY PROTECTION TEMPERATURE RANGE:
20°Cto+55°C

BENDING RESISTANCE:

The section of the hose subjected to bending as much as in
the descriptions should not break or crack and should pass
the test test specified in ISO 1746.

FLAMMABILITY:

The product obtained the V-2 flammability classification.
Tests according to PN-EN 60695-11-10-2014 (corresponding
to the test according to the UL 94 standard)

QUALITY REQUIREMENTS:
PN-EN ISO 3994: 2014 | TWT-ZR-1/2017

%,
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CLIMA-WENT | weze i przewody elastyczne z pvc | pvc hoses and flexible pipes gv Gamrat

PARAMETRY TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
N—ro’
23°¢c
23°Cc VN
16 mm +1,25 mm 100 g/m 20 mm 40 kPa
18 mm +1,25 mm 107 g/m 20 mm 40 kPa
20 mm + 1,50 mm 133 g/m 25 mm 35 kPa
25 mm +1,50 mm 160 g/m 25 mm 35 kPa

19
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INNOWACYJNY SYSTEM ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
DLA DROGOWNICTWA

System Odprowadzania Wéd Opadowych dla Drogownictwa

powstat z mysla o ochronie $rodowiska. Jego innowacyjnos¢ tkwi w elastycznoéci i szczelnoéci, ktdrg gwarantuje
zestawienie kluczowych elementéw w jeden hermetyczny system: elastycznej rury z kréécami oraz akcesoridow
rurowych z PVC-U. Wykorzystane elementy sa gwarantem 100% szczelnosci systemu m.in. dzieki bardzo duzej
odpornosci chemicznej i mechanicznej rur elastycznych, charakteryzujgcych sie wysoka zdolnoscia
do przejmowania zewnetrznych obcigzen.

Materiaty uzyte do produkcji systemu sg odporne na korozje, co przektada sie na brak koniecznosci czestych napraw
czy wymiany elementdw, co z kolei obniza koszty utrzymania. System oferuje elastycznos$¢ w dostosowaniu do réznych
wymiardw i ksztattédw infrastruktury drogowej. Montaz jest prosty i szybki, co zwieksza wydajnoéé i oszczednos¢ czasu
podczas instalacji.

System moze by¢ rozbudowany o kolejne produkty, ktére sg stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie skarp przed
erozja. W razie gdy zaistnieje taka potrzeba, mozna zastosowaé dodatkowe rozwigzanie — uszczelnienie skarp folig
hydroizolacyjna, ktéra dzieki swojej wodoszczelnosci i odpornosci chemicznej, jest znakomitym uzupetnieniem systemu.

System odprowadzania wod opadowych




bar
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USZCZELKA SZCZELNE RURA ELASTYCZNA
PRZEJSCIE Z KROCCAMI
DANE TECHNICZNE
Wiasciwosci Parametry deklarowane Metoda badania
o Srednica wewnetrzna czesci elastycznej [mm] 160 200 PN-EN ISO 4671 dopuszcza sie wg PN-EN ISO 3994
>
o
N L PN-EN ISO 9969:2008, parametry:
w® Sztywnos$c¢ obwodowa rury [kN/m?] SN2 SN4 SN2 SN4 . . ,
=E— 23°C + 2°C, szybkos$¢ odksztatcania 5 mm/min
IS
O]
> Grubos¢ spirali [mm] 7,5 9,0 8,2 9,5 PN-EN ISO 4671 dopuszcza sie wg PN-EN ISO 3994
=}
o Grubosc scianki rury (miedzy spiralg) [mm] >29 >95 | 232 | =110 PN-EN ISO 4671 dopuszcza sie wg PN-EN ISO 3994
N
o
% Minimalny promien zgiecia w temp. 23°C + 2°C [mm] 700 1280 900 1600 PN-EN ISO 1746
©
w Srednica zewnetrzna krééca [mm] 160 200 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1130 - wydanie 1

System odprowadzania wod opadowych
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TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ PVC

Dane dotyczace charakterystyki chemicznej przedstawione w tabeli sg przyblizone. R6znorodnos¢ w skiadzie
zwigzkoéw chemicznych lub specjalne warunki pracy moga spowodowac¢ zmiany w odpornosci chemicznej materiatéw.

1 - zadowalajgca | 2 - ograniczona* | 3 - niezadowalajgca

* materiat moze by¢ brany pod uwage do stosowania w przypadku, gdy alternatywne materiaty nie sa zadowalajace oraz gdy dopuszczalna jest ograniczona
zywotnosc. W przypadku, gdy PVC ma by¢ uzyty z takimi chemikaliami, konieczny jest w szczegdlnosci petny zakres prob w warunkach rzeczywistych.

warunki warunki
substancja chemiczna stezenie
20°C 55°C 20°C 55°C

substancja chemiczna stezenie

aceton $ladowo 3 3 dwutlenek magnezu r-ry stez. 1 1
aceton 100% 3 3 dwutlenek siarki suchy 1 1
aldehyd benzoesowy 100% 3 3 dwutlenek siarki wilgotny 2 3
aldehyd benzoesowy $ladowo 3 3 dwutlenek siarki ptynny 2 3
alkohol allilowy 3 3 dwutlenek wegla 1 1
alkohol etylowy 40% r-r wodny 1 ekstrakty z wina 1
alkohol etylowy 100% 2 emulgatory wszystkie stezenia 1 1
alkohol izopropylowy 1 emulsje fotograficzne 1 1
alkohol laurylowy 1 eter 3 3
alkohol metylowy 6% r-r wodny 1 eter dietylu 3 3
alkohol metylowy 100% 2 fenol 3
amoniak 0,88 gwr wod. 1 fluorowodér 1
amonfak suchy gaz 1 formaldehyd 40% uzd. v_\/ag, .
amoniak ptynny 3 3 w wodzie
anilina 3 fluor 3 3
benzen 3 gliceryna 1
benzyna 3 glikol etylenowy 1
bezwod. bromowodér 1 glukoza 1 1
bezwod. chlorowodér 1 kazeina 1 1
bezwodnik octowy 3 3 ksylen 3 3
boraks 1 kwas azotowy 10% 1
brom gaz, $ladowo 3 3 kwas azotowy 25% 1
brom 100% suchy gaz 3 3 kwas azotowy 50% 2 2
brom ptynny 3 3 kwas azotowy 70% 2 3
butanol 1 2 kwas azotowy 95% 3 3
chlorek allilu 3 3 kwas chromowy r-r galwaniczny 3
chlorek metylenu 3 3 kwas chromowy stezony 3 3
chlorek metylu 3 3 kwas chlorowodorowy 10% r-r wodny 1 1
chlorek rteci 3 3 kwas chlorowodorowy 22% 2 2
chlorobenzen 3 3 kwas chlorowodorowy stezony 2 2
chloroform 3 3 kwas cytrynowy 1
cukier gronowy 1 1 kwas fluorowodorowy 4% r-r wodny 1 1
cykloheksanol 3 3 kwas fluorowodorowy 60% r-r wodny 3 3
cykloheksanon 3 3 kwas fluorowodorowy stezony 3 3
czterochlorek wegla 3 3 kwas fosforowy 20% r-r wodny 1 1
czteroetylek otowiu 1 kwas fosforowy 30% r-r wodny 1 1
czterohydrofuran 3 3 kwas laurylowy 1
dekstroza 1 1 kwas mastowy 20% r-r wodny 1
detergenty syntetyczne wszystkie stezenia 1 kwas mastowy stezony 3 3
dwuchlorek propylu 3 kwas mlekowy 10% 1
dwuchlorobenzen 3 3 kwas mlekowy 100% 3 3
dwuchlorek etylenu 3 3 kwas mréwkowy 40% 2 2
dwuchloroetylen 3 3 kwas mréwkowy 50% 2 3
dwusiarczek wegla 3 3 kwas mréwkowy 100% 3 3

22 la odpornosci chemicznej
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warunki warunki
substancja chemiczna stezenie substancja chemiczna stezenie
20°C 55°C 20°C 55°C
kwas octowy 10% 2 2 r-ry utrwal. fotogr. 1 1
kwas octowy 60% 2 3 siarczek amonu 1 3
kwas octowy lodowaty 3 3 siarkowodér 1
kwas oleinowy 1 solanka 1
kwas palmitynowy 1 sole amonowe 1 1
kwas pikrynowy 1% udz. V\_/ag 1 sole baru * *
w wodzie sole cynku 1 1
kwas salicylowy 1 1 sole glinu 1 1
sole magnezu 1 1
kwas siarkawy 30% 1 sole miedzi 1 1
kwas siarkowy 10% 1 1 sole niklu 1 1
kwas siarkowy 45% 2 2 sole otowiu 1 1
kwas siarkowy 50% 2 2 sole potasu 1 1
kwas siarkowy 60% 2 2 sole sodu 1 1
kwas siarkowy 98% 3 3 sole wapniowe 1 1
kwas siarkowy pary 3 3 sole zelaza 1 1
kwas szczawiowy 1 tetralina 3 3
kwas taninowy 1 tlen 1 1
16j 1 tlenek wegla 1 1
melasa 1 1 toluen 3 3
metyloetyloketon 3 3 tréjchloroetan 3 3
mleko 1 trojchloroetylen 1 1
mieszanina nitrujgca rézne 3 tréjetanolamina 3 3
mieszanina benzyna: 8020 5 5 woda 1 1
benzen woda chlorowa r-r nasycony 2 3
mocznik i woda morska 1 1
nadtlenek wodoru 3% - 10 obj 1 wina i wédki 1 1
nadtlenek wodoru 12% - 40 obj 1 wodorotl. amonu 1
nadtlenek wodoru 30% - 10 obj 1 wodorotl. potasu 1% r-r wodny 1 1
nadtlenek wodoru 90% i pow. 1 wodorotl. potasu 10% r-r wodny 1 1
nafta 2 2 wodorotl. potasu stez. r-r wod. 1 3
naftalen 3 wodorotl. wapniowy 1
nawozy azotowe 1 wodorotl. sodowy 1% r-r wodny 1
nitrobenzen 3 3 wodorotl. sodowy 10% r-r wodny 1 2
ocet 1 wodorotl. sodowy 40% r-r wodby 1 3
octan butylu 3 3 wodorotl. sodowy stez. r-r wodny 1 3
octan etylu 3 3 wodor 2 2
octan winylu 3 3 wyciagi z taniny 1
olej transformatorowy 2 3 wywotywacze fot. 1 1
olej napedowy 2 2
oleje roélinne 1
oleje zwierzece 1 1
ozon 1
parafina 2
piwo 1
podchloryn sodowy 15% akt. Cl 1 2
podchloryn wapnia 1
rozp. lakieréw 2 3
r-r mydfa 1

Dane przedstawione w tabeli majg jedynie na celu nakreslenie ogdlnej odpornosci chemicznej wezy na réznego rodzaju substancje.
Sa one zgodne z aktualnym poziomem naszej wiedzy i posiadanych informacji. Dane te mogg stuzy¢ jedynie jako wskazéwka dla
odbiorcéw, co do mozliwosci zastosowania Naszych wyrobdéw. Jednak ze wzgledu na réznice w sposobie i warunkach ich uzytkowa-
nia, co moze mie¢ duzy wptyw naich zachowanie, nie udziela sie zadnych gwarancji co do przydatnoéci produktéw do okreslonych

zastosowan.

la odpornosci chemicznej 23




weze i przewody elastyczne z pvc gamrat.pl

TABELA OBJETOSCI WEZY | PRZEWODOW

Ponizej podane zostaly kubatury wezy zwijanych w kregi (w zaleznosci od $rednicy weza).
Objetosci wyliczane sg na podstawie zewnetrznych wymiaréw prostopadtoscianu
w ktéry wpisany jest krag. V = A x B x H.

W zestawieniu uwzgledniono standardowg oferowang dtugosci kregu wynoszgacg 30 mb.

A

GAMRAT HYDRO GAMRAT AGRO TYP 1 GAMRAT AGRO TYP 2 GAMRAT SANIT
mm m?3/krag mm m?3/krag mm m3/krag mm m?3/krag
20 0,058 20 0,054 20 0,058 16 0,058
25 0,084 25 0,074 25 0,088 20 0,068
32 0,115 32 0,115 32 0,128 27 0,084
35 0,128 35 0,128 35 0,145 42 0,181
38 0,130 38 0,145 38 0,155
40 0,162 40 0,162 40 0,162
50 0,220 50 0,250 50 0,260
63 0,317 63 0,360 63 0,360
75 0,456 75 0,474 75 0,474 GAMRAT ECO GARDEN
80 0,547 80 0,510 80 0,510
90 0,721 90 0,788 90 0,788 ®
100 0,841 100 0,896 100 0,896
110 1,089 110 1,089 110 1,089
125 1,444 125 1,625 125 1,625 mm m*/krag
150 2,000 150 2,000 150 2,000 25 0,058
160 2,200 160 2,200 160 2,200 32 0,068
200 + 2,00 200 + 2,00 200 + 2,00

GAMRAT WENT TYP SREDNI GAMRAT WENT TYP CIEZKI GAMRAT WENT-SEL
mm m?3/krag mm m?3/krag mm m3/krag
25 0,083 25 0,083 25 0,074
32 0,115 32 0,115 32 0,115
40 0,128 40 0,145 40 0,128
50 0,162 50 0,226 50 0,162
63 0,303 63 0,374 63 0,360
75 0,363 75 0,474 75 0,374
80 0,592 80 0,638 80 0,432
90 0,638 90 0,788 90 0,638
100 0,686 100 0,788 100 0,788
110 0,865 110 1,040 110 1,007
125 1,024 125 1,301 125 1,625
150 1,805 150 1,625 150 2,000
160 2,200 160 2,200 160 2,200

24 Tabela objetosci wezy i przewodow
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DOBOR WEiY | STOSOWANE AKCESORIA
Czynniki istotne przy doborze wezy:

rodzaj i stezenie przesytanej substancji

temperatura pracy (wewnetrzna i zewnetrzna)

cidnienie pracy

przeznaczenie instalacji, sposdb uzytkowania

agresywnosc¢ srodowiska i niebezpieczenstwo uszkodzenia mechanicznego
wymagania specjalne (np. przewodnoé¢ elektryczna)

metody czyszczenia

Zlacza i zaciski stosowane z wezami Gamrat:

opaski zaciskowe srubowe, obejmy skorupowe, ztgcza kotnierzowe, ztgcza Camlock, ztacza Perrot,
ztacza ,strazackie”, ztgcza gwintowane

Eksploatacja

— chroni¢ weze przed uszkodzeniami:
mechanicznymi (nadmierne zginanie, skrecanie, przetarcie, zgniecenie itp.) i chemicznymi
termicznymi (wysoka temperatura, rozgrzane przedmioty, ptomienie, odpryski spawalnicze itp.)
— systematycznie kontrolowaé stan techniczny wezy i potgczen
— przestrzega¢ wszelkich norm i instrukcji dotyczacych konkretnych zastosowan
— stosowac odpowiednie dla konkretnych zastosowan ztgcza i zaciski

Przestrzegaé wskazan producentdéw zitgczy i zaciskow oraz stosowac sie do zalecen podanych
w ,Zasadach prawidtowego montazu” i ,Zasadach bezpiecznego uzytkowania wezy zbrojonych Gamrat”.

Cisnienie moze by¢ podawane w réznych jednostkach. Ponizej przedstawiono przeliczniki najczesciej spotykanych
jednostek. Dla poréwnania poszczegdlnych wartoéci cisnienia przeliczniki podano z przyblizeniem stosowanym
w praktyce.

A
\
\

1 bar < > 10 m H,0 1 atm < 0,1 MPa

Pakowanie:

Weze zbrojone o $rednicy wewnetrznej do 160 mm wigcznie, zwijane sg standardowo w kregi dtugosci 30 m i spinane
tasma z tworzywa sztucznego. Kregi mogg by¢ owijane folig PE. Istnieje mozliwos¢ uzgodnienia z odbiorcg ich dtugosci
w kregu. Dopuszcza sie takze pakowanie wezy o srednicach do 160 mm w wigzki lub luzem. Weze o $rednicy powyzej
160 mm oferowane sg w odcinkach prostych standardowo o dtugosci 6 m.

Dobér wezy, eksploatacja i pakowanie

25
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ZASADY PRAWIDLOWEGO MONTAZU WEZY | PRZEWODOW

Diugosé¢ wezy moze ulec zmianie w zaleznosci od zmian ci$nienia w wezu i temperatury otoczenia. Przy wykonywaniu
instalacji wezowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. Odstepy instalacyjne muszg by¢ przyjete stosownie do zalecanych $rednic zgiecia. Montowad waz jako tuk 180°
z odpowiednimi koncéwkami.

2. Montowac weze w taki sposdb, aby nie stykaty sie ze Sciang, podtozem lub innymi obiektami nawet podczas wibracji.

X

3. Stosowac ksztattki rurowe w celu unikniecia nadmiernych zagie¢ za ztgczem.

26 Zasady prawidlowego montazu
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4. W celu uniknigcia skrecenia wezy, montaz wykonac tak, aby kierunek ruchu i 0$ weza byty w jednej ptaszczyznie.

Zasady prawidlowego montazu 27
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ZASADY BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA WEZY ZBROJONYCH GAMRAT

1. ZALECENIA OGOLNE

11

1.2

Obnizone bezpieczenstwo: Weze zbrojone, ksztattki oraz ztgczki wezowe mogg ulec awarii z wielu powodéw.
Wszystkie instalacje nalezy projektowaé w trybie obnizonego bezpieczernstwa tak, aby uszkodzenie weza czy
tez akcesoriow wezowych nie narazito na niebezpieczerstwo ludzi lub nie spowodowato zniszczenia débr
materialnych.

Odpowiedzialno$¢ uzytkownika: W zwigzku z duzg réznorodnoéciag zastosowar i warunkdéw eksploatacji dla wezy,
firma GAMRAT SA i jej dystrybutorzy nie gwarantuja, ze okreslony rodzaj weza jest odpowiedni dla jakiegokolwiek
korcowego uzytkowania. Niniejsze zasady bezpieczenstwa nie analizujg wszystkich parametréw technicznych,
ktére muszg by¢ wziete pod uwage przy wyborze wyrobu. Uzytkownik, na podstawie préb i wkasnych analiz oraz
przy wykorzystaniu danych technicznych zawartych w katalogu jest odpowiedzialny za:

Dokonanie koncowego doboru weza, ksztattek i ztgczy.

Dostarczenie wszelkich odpowiednich ostrzezern dotyczacych zdrowia i bezpieczernstwa na urzadzenia,

w ktérych uzywane sg weze oraz ksztattki wezowe.

Zapewnienie zgodnosci z wszystkimi majgcymi zastosowanie normami i wymaganiami panstwowymi

i branzowymi.

2. DOBOR WEZY | ICH MONTAZ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Przewodnoé¢ elektryczna: Przewodnoéd lub nieprzewodnos¢ elektryczna wezy i ksztattek jest zalezna od wielu
czynnikdéw i moze by¢ podatna na zmiany. GAMRAT SA oferuje specjalne weze do zastosowan, ktére wymagajg
wezy o wiasciwosciach antystatycznych. Weze te musza by¢ wiasciwie potaczone oraz wiasciwie uziemione,
w celu odprowadzenia gromadzacego sie tadunku elektrycznego (patrz opisy poszczegdlnych wezy). Blad we
wiasciwym podigczeniu czy uziemieniu weza, moze spowodowad pozar lub wybuch.

Cisnienie: Dobdér weza musi by¢ dokonany tak, aby opublikowane dopuszczalne cisnienie pracy weza byto réwne
lub wieksze od maksymalnego ciénienia systemu. Wspdtczynniki bezpieczenstwa podawane sg tylko w celach
testéw fabrycznych, a nie sg wyznacznikiem tego, ze wyréb moze by¢ uzywany przy wartosciach ciénienia ponad
podane dopuszczalne cidnienie pracy.

Ssanie: Weze uzywane w aplikacjach ssawnych muszg by¢ dobrane tak, aby zapewnié, ze wgz wytrzyma
podciénienie systemu. Niewtaséciwie dobrany waz w aplikacjach ssawnych moze ulec wklednieciu.

Temperatura: Nalezy upewnié sie, ze temperatura cieczy lub otoczenia, zaréwno stata jak i chwilowa, nie
przekracza ograniczen weza. Temperatura ponizej i powyzej zalecanych ograniczen moze spowodowaé degradacje
weza do momentu, w ktérym moze pojawic sie uszkodzenie i wyptyniecie cieczy. Nalezy wiasciwie zaizolowac
i zabezpieczy¢ waz, gdy przebiega w poblizu gorgcych przedmiotow. Nie uzywaé zadnych wezy w miejscach,
gdzie uszkodzenie weza moze spowodowac kontakt przesytanych cieczy z ptomieniem lub innymi potencjalnymi
zrédtami zaptonu ognia, ktére moga spowodowac zapalenie sie lub wybuch przesytanych cieczy lub par.

Zgodnos¢ cieczy: Wybdr zestawu wezowego musi zapewni¢ zgodnoéé weza i ksztattek z przesytanym medium
cieczowym (patrz tablica odpornosci). Informacje te nalezy traktowac jako poradnik. Aktualna trwatos¢ uzytkowa
moze zostaé okreslona tylko przez uzytkownika koncowego po przetestowaniu przy wszystkich ekstremalnych
warunkach i innych analizach. Niewtaséciwie dobrany waz moze ulec uszkodzeniu w bardzo krétkim czasie.

Rozmiar: Rozmiar elementéw musi by¢é odpowiedni, aby utrzymac¢ minimalne straty cisnienia i unikngc
uszkodzenia od generowanej temperatury, czy tez nadmiernej predkosci cieczy.

Usytuowanie: Usytuowanie weza nalezy tak zaplanowad, aby zminimalizowaé moggce wystapi¢ problemy
(np. ograniczenie przeptywu spowodowane zapadnieciem sie scianki weza, skrecanie sie weza, blisko$¢ gorgcych
przedmiotow).

Srodowisko: Nalezy zwréci¢ uwage, aby waz i ksztattki byly zaréwno odpowiednie dla danego érodowiska, jak
i zabezpieczone przed nim (tj. otaczajacych warunkéw, na ktére sg wystawione). Warunki srodowiskowe takie
(ale nie tylko), jak promieniowanie ultrafioletowe, $wiatto stoneczne, ciepto, chemikalia, agresywna atmosfera,
moga powodowaé degradacje lub przedwczesne uszkodzenie.

Zasady bezpiecznego uzytkowania
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2.9  Obcigzenia mechaniczne: Sity zewnetrzne mogga znaczaco zredukowad zywotnosé weza lub powodowad
uszkodzenie. Obcigzenia mechaniczne, ktére muszg byé wziete pod uwage to: nadmierne zagiecia, skrecenie,
zaplatanie, obcigzenia wzdtuzne lub boczne i wibracje. Uzycie obrotowego typu ksztattek lub facznikow moze
by¢ wymagane, aby zapewni¢, ze waz nie bedzie skrecany. Niektére zastosowania mogg wymagac specjalnych
testow przed wyborem weza.

2.10 Uszkodzenia fizyczne: Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ochroni¢ waz przed uszkodzeniem spowodowanym
przetarciem, splataniem, zaginaniem ponizej podanej srednicy zgiecia, przecieciem.

2.11 Dilugoéé: Okredlajac wiadciwg dtugoséd nalezy wzigé pod uwage kompensacje przesuniecia, poniewaz dtugosé
weza zmienia sie w zaleznosci od cisnienia w wezu oraz temperatury otoczenia.

2.12 Specyfikacje i normy: Podczas doboru weza, ztgczek i ksztattek nalezy przestrzegaé wszelkich majgcych
zastosowanie norm i zalecen panstwowych i branzowych.

2.13 Spawanie i lutowanie: Uzywajac palnika lub spawarkitukowej w Scistej bliskosci instalacji wezowych, instalacje
te powinny zostac usuniete lub ostoniete za pomocg odpowiednich materiatéw ognioodpornych. Ptomien lub
odpryski spawalnicze moga przepalic sie przez waz i spowodowac zapton wydostajgcych sie cieczy, powodujac
powazne uszkodzenia.

2.14 Niezabezpieczone potaczenia: Niektdre potgczenia mogaw sposdb niezamierzony roztaczyc sie, jezeli sg ciagniete
przez przeszkody. Nalezy rozwazyé mozliwos¢ potgczenia gwintowanego tam, gdzie istnieje obawa przypadkowego
roztgczenia.

2.15 Sprawdzenie elementéw: Przed zmontowaniem nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia wezy. Wszystkie
elementy muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasdciwego rodzaju, rozmiaru i dtugosci. Waz musi by¢
sprawdzony pod katem czystoéci, przeszkdd na trasie prowadzenia, wystepowania na jego powierzchni
pecherzy, zataman, peknieé, przeciec i jakichkolwiek innych widocznych uszkodzen. Nie uzywac wezy, ktére
wykazujg jakiekolwiek oznaki niezgodnosci.

2.16 Montaz wezy i ksztattek: Uzytkownik sam odpowiada za wybér odpowiednich do danej aplikacji ksztattek
i ztaczek oraz stosowanie procedur wiaéciwego ich montazu.

3. EKSPLOATACJA

3.1 Dlazastosowan potencjalnie niebezpiecznych ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia, wczeéniejsze doswiadczenia
z uszkodzonymi wezami powinny determinowac czestotliwos¢ przegladu i wymiany wyrobdw tak, aby wyroby
zostaty wymienione zanim pojawi sie uszkodzenie.

3.2 Ogledziny wezy: Stwierdzenie nizej wymienionych sytuacji wymaga natychmiastowego wytgczenia instalacji
i wymiany zestawu wezowego:
- wycieki przy ksztattkach lub na wezu
splatany, zagnieciony, sptaszczony lub skrecony waz
slizganie sie weza na ksztattce
uszkodzona, peknieta, miekka, zdegradowana lub mocno starta powierzchnia
pekniete, uszkodzone lub skorodowane ksztattki

3.3  Testfunkcjonalny: Uruchomic system przy maksymalnym przewidzianym w normach cisnieniu i sprawdzi¢ pod
katem usterek i wyciekdow. Przestrzegac zalecen dotyczgcych testdéw podanych przez producentéw urzadzen.
Podczas testowania i uzytkowania personel musi unikaé¢ miejsc potencjalnie niebezpiecznych.

3.4  Okresy wymiany: Zestawy wezowe i uszczelnienia uzywane w ksztattkach wezowych i tgcznikach po pewnym

okresie eksploatacji zestarzeja sie, zuzyja lub zepsujg podczas cyklicznej pracy. Zestawy wezowe i uszczelnienia
powinny by¢ sprawdzane i wymieniane we wiasciwych okresach wymiany, ustalonych na podstawie wczesdniejszej
zywotnosci, zalecen panstwowych i branzowych.

Zasady bezpiecznego uzytkowania 29
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PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Weze zbrojone powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, w temperaturze nie przekraczajgcej 25°C. Nalezy je sktadowac ptasko do wysokoéci nie przekracza-
jacej 1,2 m. W celu unikniecia odksztatcenia, przektadac co 2 miesigce. Mozna je przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie i stykaniem z ostrymi przedmiotami. Jesli tem-
peratura powietrza przekracza 25°C przewozi¢ je krytymi srodkami transportu. Nie poddawac wezy dziataniu temperatury

powyzej 50°C i ponizej -30°C.

Temperatura skladowania
Maksymalna temperatura sktadowania wynosi 25°C.
Unikaj miejsc w poblizu zrédet ciepta.

Prawidlowy promien giecia

W przypadku rozwiniecia kregu w celu

odciecia odcinka weza, pamietaj aby zwinaé go z powro-
tem z zachowaniem prawidtowego promienia giecia

Wysokos¢ skladowania

Dopuszczalna wysokoéc¢ sktadowania wezy wynosi 1,2m.
Zbyt duza wysoko$¢ magazynowania moze doprowadzic¢
do deformacji dolnych kregéw. Magazynuj na jednej
palecie kregi wezy o tej samej $rednicy.

D)

mm'

Przechowywanie i transport

Zabezpieczenie przed przetarciem
W czasie transportu kregi musza by¢ unieruchomione.
Nie powinny tez stykac sie z ostrymi krawedziami.

Ochrona przed UV

Pomimo zastosowania folii ochronnej do pakowania kregow,
niedopuszczalne jest aby wystawiac kregi na bezposrednie
dziatanie storica. Moze to doprowadzi¢ do deformacji spirali.

Skladowanie kregéw
Nigdy nie przechowuj kregéw w pozycji pionowej. Moze
to spowodowacé deformacje lub zniszczenie towaru.

Przechowywanie na paletach
Nawet, jezeli otrzymates towar bez palet, zawsze nalezy
przechowywac kregi na paletach
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INNOVATIVE RAINWATER DRAINAGE SYSTEM FOR ROAD ENGINEERING

The Rainwater Drainage System For Road Engineering

was created with the environment in mind. Its innovation lies in the flexibility and tightness, which guarantees assembling
its key elements as one hermetic system: PVC-U flexible pipe with spigots and pipe accessories. These elements guarantee
100% water tightness of the system, among others, thanks to a very high chemical and mechanical of flexible pipes, it is
characterized by high capacity for absorbing external loads.

The materials used in the production of the system are corrosion-resistant, which translates into a reduced need for
frequent repairs or element replacements, thus lowering maintenance costs. The system offers flexibility in adapting to
various dimensions and shapes of road infrastructure. The assembly is straightforward and fast, increasing efficiency
and saving time during installation.

The Rainwater Drainage System can be upgraded with additional products, which are used as an additional safeguard
of slopes against erosion. In case the need arises, you can apply an additional solution - sealing slopes with a hydro-
insulating foil, which thanks to its waterproof and chemical resistance, is an excellent complement to the system.
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GASKET SEALED PENETRATION FLEXIBLE PIPE WITH SPIGOTS
SPECIFICATION
Properties Declared parameters Test method

Internal diameter of flexible part [mm] 160 200 PN-EN ISO 4671 accepted acc. to PN-EN ISO 3994
n
% . ) ) , PN-EN ISO 9969:2008, parameters:
% ing stiffness of pipe [kN/m?] SN2 SN4 SN2 SN4 23°G+2°C, deflection speed 5 mm/min
B3
% Helix thickness [mm] 7,5 9,0 8,2 9,5 PN-EN ISO 4671 accepted acc. to PN-EN ISO 3994
E Wall thickness of pipe (between helix) [mm] =29 >9,5 >32 | =110 PN-EN ISO 4671 accepted acc. to PN-EN ISO 3994
(% Min. bending radius at temp. of 23°C+2°C [mm] 700 1280 900 1600 PN-EN ISO 1746

Spigot external diameter [mm] 160 200 National Technical Assessment ITB-KOT-2019/1130 - 1st edit.

32 Rainwater drainage system
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TABLE OF CHEMICAL RESISTANCE OF PVC

Chemical characteristics shown in the table are approximate. A variety of chemical compositions or special working
conditions may cause changes in the chemical resistance of materials.

1 - satisfatory | 2 -limited* | 3 - unsatisfatory

* material may be considered for use where alternative materials are not satisfactory and where a limited service life is acceptable. In particular,

if PVC is to be used with such chemicals, a full range of tests under actual conditions is required.

conditions conditions
chemical substance concentration chemical substance concentration
20°C 55°C * 20°C 55°C *
acetone in traces 3 3 ethylene dichloride 3 3
acetone 100% 3 3 dichloroethylene 8 3
benzoic aldehyde 100% 3 3 carbon disulfide 3 3
benzoic aldehyde in traces 3 3 magnesium peroxide conc. solutions 1 1
allyl alcohol 3 3 sulphur dioxide dry 1 1
ethyl alcohol 40% agueous ) sulphur dioxide wet 2 3
solution sulphur dioxide liquid 2 3
ethyl alcohol 100% 2 carbon dioxide 1 1
isopropyl alcohol 1 wine extracts 1
lauryl alcohol i emulsifiers all concentrations 1 1
methyl alcohol 6% aque. solution 1 photographic emulsions 1 1
methyl alcohol 100% 2 ether 3 3
weigh diethyl ether 3 3
ammonia a%ﬁjoguiysolitgio; . phinol 3
ammonia dry gas 1 hydrogen fluoride 1
. :
azwnn;i(:lla liquid 2 ? formaldehyde 4Ofnb\r/;zlrght 1
benzene 3 3 fluorine 3 3
gasoline 3 3 glycerine 1
bromine anhydrous 1 ethylene glycol 1
hydrogen chloride q glucose 1 1
anhydrous casein 1 1
acetic anhydride 3 3 xylene 3 3
borax 1 nitric acid 10% 1
bromine gaseous, in traces 3 3 nitric acid 25% 1
bromine 100% dry gas 3 3 nitric acid 50% 2 2
bromine liquid 3 3 nitric acid 70% 2 3
butanol 1 2 nitric acid 95% 3 3
allyl chloride 3 3 chromic acid galvanic solution 3
methylene chloride 3 3 chromic acid concentrated 3 3
methyl chloride 3 3 10% agqueous
mercury chloride . . hydrochloric acid SO|LCl‘tiOn 1 1
chlorobenzene 3 3 hydrochloric acid 22% 2
chloroform 3 3 hydrochloric acid concentrated 2
grapefruit sugar 1 1 citric acid 1
cyclohexanol 3 8 hydrofluoric acid 4% aque. solution 1 1
cyclohexanone 3 3 %
carbyon tetrachloride 3 3 hydrofluoric acid 605/073:2:% ? ?
lead tetraethyl 1 hydrofluoric acid concentrated 3 3
tetrahydrofuran 3 3 ) ) 20% aqueous
dextrose | . phosphoric acid <olution 1 1
synthetic detergents all concentrations 1 ; ; 30% aqueous
propylene dichloride 3 phosphoric acid solution ’ 8
dichlorobenzene 3 3 lauric acid 1
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conditions conditions
chemical substance concentration chemical substance concentration
20°C 55°C* 20°C 55°C*
. . 20% aqueous araffin 2
butyric acid o 1 &
solution beer 1
butyric acid concentrated 3 3 sodium hypochlorite 15% active chlorine 1 2
lactic acid 10% i calcium hypochlorite 1
lactic acid 100% 3 3 lacquer solvent 2 3
formic acid 40% 2 2 soap solution 1
formic acid 50% 2 3 photographic fixers 1 1
e aeidl 100% 3 3 ammonium sulphide 1 3
hydrogen sulphide 1
formic acid 100% e i
brine 1
acetic acid 10% 2 2 )
ammonium salts 1 1
acetic acid 60% 2 )
barium salts 1 1
acetic acid glacial 3 3 .
zinc salts 1 1
oleic acid 1 .
aluminium salts 1 1
palmitic acid 1
picric acid 1% by weight aque. solut. 1 magnesium salts 1 1
salicylic acid 1 1
y copper salts 1 1
sulphuric acid (1V) 30% 1 .
nickel salts 1 1
sulphuric acid (VI 10% 1 1
P N lead salts 1 1
sulphuric acid (V1) 45% 2 2 .
potassium salts 1 1
sulphuric acid (VI) 50% 2 2 )
sodium salts 1 1
sulphuric acid (VI 60% 2 2 .
P VD 0 calcium salts 1 1
sulphuric acid (V1) 98% 3 3 .
iron salts 1 1
sulphuric acid (V1) fuming 3 3 tetrahydronaphthalene (tetralin) 3 3
) ) oxygen 1 1
oxalic acid 1
tannic acid 1 carbon monoxide 1 1
tallow 1
molasses 1 1 toluene 3 3
methyl ethyl ketone 3 3
water 1 1
milk 1 ) .
chlorinated water saturated solution 2 3
nitrating mixture different 3
mixture gasoline : benzene 80:20 3 3 seawater 1 1
urea 1
hydrogen peroxide 3% - 10 by volume 1 wines and spirits 1 1
hydrogen peroxide 12% - 40 by volume 1
hydrogen peroxide 30% - 10 by volume 1
hydrogen peroxide 90% and above 1 ammonium hydroxide 1
naphtha 2 2 potassium hydroxide 1% aque. solution 1 1
EITElERE 3 3 potassium hydroxide 10% aque. solution 1 1
nitrogenous fertilizers 1 potassium hydroxide saturated aque. solution 1 3
nitrobenzene 3 3
vinegar 1 calcium hydroxide 1
butyl acetate 3 3 . . .
uty sodium hydroxide 1% aque. solution 1
hyl . . .
ethyl acetate 3 3 sodium hydroxide 10% aque. solution 1 2
inyl acetate 3 3 . . .
viny sodium hydroxide 40% aque. solution 1 3
transformer o 2 J sodium hydroxide saturated aque. solution 1 3
fuel oil 2 2 hydrogen 5 5
vegetable oils 1 )
tanning extracts 1
animal oils 1 1 )
photographic developers 1 1
ozone 1

The data presented in the table are only meant to outline the general chemical resistance of hoses to various types of substances.
They are consistent with our current knowledge and available information. The data can only be used as a guideline for users in terms
of possibilities of application of our products. However, due to differences in the methods and conditions of use, which may have
a considerable influence on their performance, no guarantee is given as to the suitability of the products for specific applications.

hemical resistance

34 le
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VOLUME TABLE OF HOSES AND FLEXIBLE PIPES

The cubic capacity of coiled hoses is given below (depending on the hose diameter).
The volumes are calculated on the basis of the external dimensions of the cuboid
in which the coil is inscribed. V= A x B x H.

The tables take into account the standard coil length offered, which is 30 m.

A

GAMRAT HYDRO GAMRAT AGRO TYPE 1 GAMRAT AGRO TYPE 2 GAMRAT SANIT
mm m?3/coil mm m?/coil mm m?/coil mm m?3/coil
20 0,058 20 0,054 20 0,058 16 0,058
25 0,084 25 0,074 25 0,088 20 0,068
32 0,115 32 0,115 32 0,128 27 0,084
35 0,128 35 0,128 35 0,145 42 0,181
38 0,130 38 0,145 38 0,155
40 0,162 40 0,162 40 0,162
50 0,220 50 0,250 50 0,260
63 0,317 63 0,360 63 0,360
75 0,456 75 0,474 75 0,474 GAMRAT ECO GARDEN
80 0,547 80 0,510 80 0,510
90 0,721 90 0,788 90 0,788 ®
100 0,841 100 0,896 100 0,896
110 1,089 110 1,089 110 1,089
125 1,444 125 1,625 125 1,625 mm m*/coil
150 2,000 150 2,000 150 2,000 25 0,058
160 2,200 160 2,200 160 2,200 32 0,068
200 + 2,00 200 + 2,00 200 + 2,00

GAMRAT WENT MEDIUM GAMRAT WENT HEAVY GAMRAT WENT-SEL
mm m?/coil mm m?/coil mm m?3/coil
25 0,083 25 0,078 25 0,074
32 0,115 32 0,115 32 0,115
40 0,128 40 0,145 40 0,128
50 0,162 50 0,226 50 0,162
63 0,303 63 0,374 63 0,360
75 0,363 75 0,474 75 0,374
80 0,592 80 0,638 80 0,432
90 0,638 90 0,788 90 0,638
100 0,686 100 0,788 100 0,788
110 0,865 110 1,040 110 1,007
125 1,024 125 1,301 125 1,625
150 1,805 150 1,625 150 2,000
160 2,200 160 2,200 160 2,200

Volume table of hoses and flexible pipes 35
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HOSE SELECTION AND ACCESSORIES
Factors relevant for hose selection:

type and concentration of the substance conveyed

working temperature (internal and external)

working pressure

purpose of installation, method of usage

aggressiveness of the environment and risk of mechanical damage
special requirements (e.g. electrical conductivity)

cleaning methods

Fittings and clamps used with Gamrat hoses:

screw clamps, safety clamps, flange fittings, Camlock fittings, Perrot fittings, Storz fittings, threaded fittings

OPERATION

— protect hoses from any damages:
mechanical (excessive bending, twisting, abrasion, crushing, etc.) and chemical
thermal (high temperature, hot objects, flames, welding spatter, etc.)

— systematically check the technical condition of hoses and fittings

— observe all standards and instructions concerning specific applications

— use fittings and clamps suitable for specific applications

Observe the instructions of the manufacturers of fittings and clamps and follow the recommendations given
in “Rules for correct installation” and “Rules of safe use of Gamrat reinforced hoses”.

Pressure can be given in different units. Conversion factors for the most common units are shown below. For
comparison of individual pressure values the conversion factors are given with the approximations used in practice.

A
\
\

1 bar < > 10 mH,0 1 atm < 0,1 MPa

PACKAGING:

Reinforced hoses with internal diameters up to and including 160 mm are normally coiled in 30 m long coils and faste-
ned with plastic tape. The coils may be wrapped with PE foil. The length of the coil can be agreed with a customer. Itis

also possible to pack hoses with diameters up to 160 mm in bundles or loose. Hoses with diameters above 160 mm are
offered as straight pieces of standard length of 6 m.

Hose selection, operation and packaging
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RULES FOR CORRECT INSTALLATION OF HOSES AND PIPES

Hose lengths may change depending on changes in hose pressure and ambient temperature. The following rules must
be observed when making hose installations:

1. Installation spacing must be adopted according to recommended bending radiuses. Install the hose as a 180° bend
using appropriate end fittings.

2. Install hoses in a way that they do not come into contact with the wall, ground or other objects even during vibration.

X

3. Use pipe adapters to avoid excessive bends behind a joint.

Rules of correct installation

37
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4. To avoid kinking of hoses, install them so that the direction of movement and the axis of the hose are in the same plane.

38 Rules of correct installation




pvc hoses and flexible pipes gv Gamrat

RULES OF SAFE USAGE OF GAMRAT REINFORCED HOSES

1. GENERAL RECOMMENDATIONS

11

1.2

Reduced safety: Reinforced hoses, adapters, and hose fittings can fail for many reasons. All installations should
be designed in a reduced safety mode so that failure of a hose or hose accessories will not put people in danger
or cause damage to property..

User responsibility: Due to the wide variety of applications and operating conditions for hoses, GAMRAT SA and
its distributors do not guarantee that a particular type of hose is suitable for any end use. These safety rules do
not consider all the technical parameters that must be taken into account when selecting a product. Users, based
on testing and their own analysis and using the technical data contained in the catalogue, are responsible for:

Making the final selection of a hose, adapters and fittings.
Providing all appropriate health and safety warnings on equipment where hoses and hose adapters are used.
Ensuring compliance with all applicable national and industry standards and requirements.

2. HOSE SELECTION AND INSTALLATION

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Electrical conductivity: Electrical conductivity or non-conductivity of hoses and fittings depends on many fac-
tors and can be subject to changes. GAMRAT SA offers special hoses for applications that require hoses with
antistatic properties. These hoses must be properly connected and properly grounded in order to dissipate the
accumulated electrostatic charge (see descriptions of individual hoses). Failure to properly connect or ground a
hose may result in fire or explosion

Pressure: Hose selection must be made so that the published allowable working pressure of the hose is equal to
or greater than the maximum system pressure. Safety factors are provided for factory testing purposes only and
are not an indication that the product may be used at pressures above the published allowable working pressure.

Suction: Hoses used in suction applications must be selected to ensure that the hose can withstand the system
negative pressure. A hose improperly selected for suction applications may become collapsed.

Temperature: Ensure that the fluid or ambient temperature, both constant and temporary, does not exceed the
limitations of the hose. Temperatures below and above the recommended limitations may degrade the hose to
the point where fluid damage and outflow may occur. Properly insulate and protect the hose when it runs near
hot objects. Do not use any hose in areas where damage to the hose may cause the transferred fluids to come
in contact with a flame or other potential sources of fire ignition, which could cause the transferred fluids or
vapors to ignite or explode

Fluid Compatibility: Hose kit selection must ensure that the hose and fittings are compatible with the fluid me-
dium being conveyed (see the Table of Chemical Resistance). This information should be considered as a guide.
Actual service life can only be determined by the end user after testing under all extreme conditions and other
analyses. An improperly selected hose can fail in a very short time

Size: The size of components must be adequate to maintain minimum pressure loss and avoid damage from
generated temperature or excessive fluid flow velocity.

Location: The location of a hose should be planned to minimize potential problems (e.g., flow restriction due to
hose wall collapsing, hose kinking, proximity to hot objects).

Environment: Care should be taken to ensure that the hose and fittings are both suitable for and protected from
the environment (i.e., the surrounding conditions to which they are exposed). Environmental conditions such as
(but not limited to) ultraviolet radiation, sunlight, heat, chemicals, aggressive atmospheres can cause degradation
or premature failure.

Rules of safe usage
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2.10

211

2.12

213

2.14

2.15

2.16

Mechanical loads: External forces can significantly reduce hose life or cause it to fail. Mechanical loads that must
be considered include excessive bending, kinking, tangling, longitudinal or lateral loads, and vibrations. The
use of rotary type fittings or couplings may be required to ensure that the hose is not subject to kinking. Some
applications may require special testing prior to hose selection.

Physical damages: Care must be taken to protect the hose from damage caused by abrasion, splicing, bending
with a radius below the bending radius, cutting.

Length: When determining the proper length, it is important to consider displacement compensation as hose
length varies with hose pressure and ambient temperature

Specifications and standards: Comply with all applicable national and industry standards and recommendations
when selecting hose, fittings and adapters.

Welding and soldering: When using a torch or arc welder in close proximity to hose installations, the installations
should be removed or shielded with suitable fire resistant materials. Flame or welding spatter may burn through
the hose and ignite escaping fluids, causing serious damages.

Unprotected connections: Some connections may unintentionally disconnect if pulled by obstructions. A thre-
aded connection should be considered in cases where accidental disconnection is a concern.

Inspection of components: A thorough inspection of hoses must be made before installation. All components
must be checked for proper type, size and length. Hose must be inspected for cleanliness, obstructions in the
routing path, presence of blisters, kinks, cracks, cuts or any other visible damages on the hose surface. Do not
use hose that shows any signs of non-compliance.

Installation of hoses and adapters: It is the user’s responsibility to select the appropriate fittings and couplings
for the application and to follow the procedures for proper installation

3. OPERATION

3.1

3.2

3.3

3.4

For potentially hazardous applications due to possible damages, previous experience with damaged hoses sho-
uld determine the frequency of inspection and replacement of products so that products are replaced before
damage occurs.

Hose inspection: Finding the following situations requires immediate shutdown of the system and replacement
of the hose kit:

leaks at fittings or on the hose

tangled, collapsed, flattened or kinked hose

hose slipping against its fitting

damaged, cracked, soft, degraded or heavily abraded surface
fittings are cracked, damaged, or corroded

Functional test: Operate system at the maximum pressure specified in the standards and check for defects
and leaks. Follow the testing recommendations given by the equipment manufacturers. Personnel must avoid
potentially hazardous areas during testing and operation.

Replacement intervals: Hose kits and seals used in hose adapters and fittings will, after a period of service, age,
wear, or deteriorate during cyclic operation. Hose assemblies and seals should be inspected and replaced at ap-
propriate replacementintervals as determined by previous service life, national and industry recommendations.

Rules of safe usage
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STORAGE AND TRANSPORTATION

Reinforced hoses should be stored in covered areas, protected from direct sunlight, at temperatures not exceeding 25°C.
They should be stored flat to a height not exceeding 1.2 m. In order to avoid deformation, they should be repositioned every
2 months. They can be transported by any means of transportation. During transportation, they should be protected aga-
inst movement and contact with sharp objects. If the air temperature exceeds 25°C, they should be transported by covered
means of transportation. Do not subject the hoses to temperatures above 50°C and below —30°C.

Storage temperature
The maximum storage temperature is 25°C.
Avoid places near heat sources.

Bending radius

If you roll out the coil to cut off a section of the hose,
remember to rewind it while maintaining the correct
bend radius

Correct height limit

The permissible height of hoses storage is 1.2 m. Too
high a storage height can lead to deformation of the
lower coils. Store coils of hoses of the same diameter on
one pallet.

Friction during transportation
Coils must be fixed during transport. They should also
not come into contact with sharp edges

UV Protection

Despite the use of a protective film for packing the coils,
itis not allowed to expose the coils to direct sunlight.
This can lead to deformation of the helix.

No vertical placement
Never store coils in an vertical position. This may deform
or destroy the goods.

Store on pallets
Even if you have received the goods without pallets,
the coils should always be stored on pallets

Storage and transportation
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